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Gorzéw 13-06-2011

RAPORT

Z PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ ORAZ POMIAROW
ZASOBNIKOW WEGLOWYCH KOTLOW WR 25 KOTLOWNI C-13 W
GNIEZNIE

Przedsigbiofstwo ug Specflistycznych

Elycznych

3 WLKP.
NIP 598-C01-11-97

Wykonat: Jarostaw Wocko - P.U.S. i A. ,ALPEX"
Na zlecenie : PEC Gniezno Sp. z 0.0.



Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 10-06-2011 pracownik firmy
P.US.i A. - ALPEX dokonat pomiaréw grubosci $cian zasobnikow weglowych 2 szt. kotlow
WR 25 zainstalowanych w kottowni C-13.
Srednia grubo$é blach zasobnikow zamyka si¢ W przedziale 7,2 do 7,8 mm. W migjscach
spotegowanej korozji grubosc spada do ok. 5,0 mm.

Podczas wykonywania pomiar6w grubosci stwierdzono powazna peforacjg $cian obu
zasobnikow. Miejsca perforacji wystgpuja w obu przypadkach w tych samych strefach
( zaznaczonych na zdjgciu ponizej).

Kolor czerwony: perforacja mechaniczna

Kolor zielony : perforacja korozyjna




Oprocz perforacji korozyjnej wystepuje takze w rejonie krawedzi wspawanych wzmocnien
perforacja mechaniczna.
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Ogolnie stwierdzono ok. 35 miejsc wymaga;qcych naprawy oraz 3 obszary wymagajace
przyspawania lat o lacznej powierzchni 3 m”.

Pomiary grubosci blach wykonano miernikiem typu: 545LC

ZALECENIA:

1.
2,

3.

wykona¢ piaskowanie do stopnia czystosci Sa2'/, wnetrza zasobnikéw.

w miejscach wystgpowania perforacji przyspawa¢ od wewnatrz ,.taty” z blachy
stalowej.

W miejscach peknigé spawéw i drobnej perforacji napawac ubytki i zeszlifowac.
Wytkona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych scian zasobnikow weglowych
z zastosowaniem epoksydowych farb chemoodpornych. Catkowita grubos¢ powloki
300 um.

Wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne naprawianych miejsc od strony zewnetrznej
zasobnikow przy zastosowaniu epoksydowych farb chemoodpornych.
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